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Budowlanych

ODDZIAL SZKLA | MATERIALOW BUDOWLANYCH W KRAKQE|
ZAKLAD TECHNOLOGII SZKLA
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30-702 Krakéw, ul. Lipowa 3
tel.: (+4812)4236777 tel.: (+48 12) 2571200 fax (+4812)

www.icimb.pl e-mail:info2_krakow@icimb.pl
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-.:%‘-f‘ SWIADECTWO BADAN 220 ISTI7

e‘:f{'“ ‘: Przedmiot badan: Szyby ochronne budo
"‘\\_ N o grubosci nominalnej 20,04 mm i

DR w Sprawozdaniu z Badari Nr 106.
A& praez firmg LIGEZA S,
7 5 42-580 Wojkowice ul, Jana I

éi:'?b; Zleceniodawca:
(e 42-580 Wojkowi I Sobieskiego 139 A

o
9,)?_*\\\ 0 Rodzaj badan: Sprawdze odpornosci szyb na reczny atak
i wg PN-EN Szklo w budownictwie. Szyby ochronne.
»{.& Badania i yfikaeja odpornosci na reczny atak

=
‘&«‘ Orzeczenie lub wyn by ochronne budowlane
o grubosci nominalnej 20,04 mm wyprodukowane przez firme
Sp. z o.0. spelniajq wymagania dla klasy P6B
ych wg PN-EN 356: 2000

ia: Sprawozdanie z Badari Nr 106.W.17.AK

Podsta‘a o
z dnia 28.08.2017 r.
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Odpowied badanie:
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Kdzubek
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owidnia: 28.08.2017 r. DYREKTOR
ZASTEP ’W

dr inz. Hepryk Szelag
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o wazne do: 28.08.2020 r.
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