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Protokét wstepnego badania typu Nr PIOHW

1. Przedmiot badan: szkio termicznie hartowane: emali o grubosci,
6 mm, szkio z powtokq o emisyjn <0,1, 0,1-0,25

i 0,25-1 o grubosci 6 mm V
2. Producent: LIGEZA Sp. zo.0., 42@*_‘ikowice, ul. Sobieskiego 139 A

4. Dokumenty odniesiqu-EN 12150-1, PN-EN 12150-2, PN-EN 1288-3,

5. Orzeczenie: Mne badanie typu — wytrzymatosc¢ na 4-punktowe
@inanie uzyskalo wynik pozytywny

vsm orzeczenia: Raport z badania Nr 092.W.07.AK z dnia 20.07.07 r.

Peinomeocnik Dyrektora Oddziaku
d/s Badawczych
Kierownik Labéfa{num Badawczego
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Krakdw dnia: 20.07 2007 r. ... mgring. f{&&%@ki@fﬁ#a .............

3. Zleceniodawca: LIGEZA Sp. z 0.0.,42-580 Wojkowice, ul. Sobieskiego 139 A




